
 
:الطلاءات الزجاجية تحتاج الى نسب معينة لكي تلون الاواني الخزفية هي  

 مواد غير رابطة وغير صاهرة 

 مواد رابطة فقط 

 مواد رابطة، صاهرة، مزججة ، ملونة 

 مواد مؤكسدة 

 
:الفائدة من عمليــــة التغشية في صناعة الاواني الخزفية هي  

 تغيير اللون الخارجي للإناء وإكسابه النعومة 

 الاحتفاظ باللون الداخلي وإكسابه سماكة 

 ابقاءه على اللون الخارجي وإكسابه سماكة 

 الاحتفاظ باللون الداخلي وإكسابه خشونة 

 
:يتشكل النحت فخاري من خلال تقنية  

 القوالب الطينية 

 طريقة المضرب والسندان 

 التشكيل بالضغط 

 بالأشرطة الطينية أو البناء اللولبي، والدولا  

 


